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Sekundarni aluminijum

1.0 KARAKTERISTIKE

KATEGORIJA QPIS MATERIJALA OBLIK MATERIJALA NIJ%E%%\;;?_HOENO
Interni otpad AlMgSi0,5-1 . . o i profil v materijala koji su
A0 N | iz proizvodnje drugih Erur:iimkol;niadcialpres OStat,Sipkeycev, profil radioaktivni i drugih
proizvodjaca materijala koji pri
v *upotrebljavana al. Zica ili kablovi bez povrinske topljenju mogu biti
Al o . zastite sa min. Pre€nikom 0,8 mm i opasni po zdravlje
Nelegiran Cisti odpad b ' o
Nl al 99g5 -99,7% P | elektroprovodijive Sine ljudi, bezbednost
| A1N " A v **nova (neupotrebljavana) al.Zicaial.gine opreme i Zivotnu
sredinu
v vlage
A2 Nelegirani nebojeni odpad Al | v razlitite plo€e, trake, odseéei krovni/fasadni v' Celitne Zice i Fe
N | 95,5% nebojeni profili | drugo min. debljine 0,30mm delova
7 v odpada drugih
egirani,nebojeni odpadod | , . " . metala
1 razli¢ite ploce (talasave, orebrene),limovi,
A3 N ﬁtmg ligura (PERAL] v'  trake, odsedc], itd. s min. debljinom 0,30mm (Pb,Cu,Zn....
g | injihovih legura)
A3 N | AMg1-6 bojeno, min. debljine 3mm - cena seumanjujeza3% | v nemeta_l.nlh
materija(kamen,
; - v razlitite plofe (talasave, orebrene),limovi, Dpek.a,guma,
e N l!'vg)]:i;egura SRMETR IR | trake, odsedci, itd. s min. debljinom 0,30mm 7 PgﬂStlka---)d
. . tvrdog otpadnog
Aal N Sekundarni ingoti ; L o
| Odresci seCenja TVT legure Ingok zieulom\:gljuma(llvenl
A42 N AF 5 ; =
- 4.3 (E‘N A;U 8;)06) odresci debljine 4,7-6,0mm v" legura drugadijih od
ieecigr;?rgdgogpiemi]skog v iskljuivo Al bravarija, kamadi min. debljine 0,30 navedenih u
N/E - mm, duZine 500 - 3000 mm, vezana u snopove ili seemﬁkacun .
A51 paketirani odseéci al.bravarije v Al Spona kao ni
B | AlMgSio.5 (6063) v" bojeni otpad minimalne debljine 3mm sictinihdkomadic'a Al
odpada
| v' Al trake i folije
N/E debljine ispod 0,30
AS i NAPOMENA: Albravarija sa termo prekidom mi
5 AlMgSi0,5-1 (6082) .(p'lastikor]n} ne prima ie v Al materijala za
rashladne uredjaje
v limova sa
N teflonskom, PEi
i : " } PVC folijom
| v lajsne, Sipke, cevii komadi bravarije, min. debljine | ' lja, masti i emulzija,
B | Al odpad hemijskog sastava | 0,30 mm, duZine 500 - 3000 mm, vezani u osim kod kategorije
A6 snopove ili manji komadi pakovani u vrece A6 kod koie ie
s | Al99.0; Al99,5:AIMg1-3; v Stranice kamiona LRolee
AlMgSi 0,51 v Aluminijumske felne dozvoljen sadrzaj .
“““““““ | od max. 0,5%
v Al dozni za pakovanje
Fi napitaka
|zradio | Datum Odobrio Datum
VaZece izdanje Andrija Milovi¢ [ 2.12.2021. Dusica Filipovié 2.12.2021.
Q E—
VaZece izdanje And_r_ij_a}ﬂilovié 15.4.2022. Du3ica Filipovi¢ 15.4.2022.
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OZNAKE:

N/E (nebojeno i eleksirano)

B

(bojeno)

SK (stranice kamiona)
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FL (aluminijumske felne)

NAPOMENA: UKOLIKO U PAKETU, VEZI ILI VRECI IMA SEKUNDARNIH SIROVINA RAZLICITIH KATEGORIJA ILI JE U JEDNOJ
KATEGORIJ/l POMESANO NEBOJENO | BOJENO, CELOKUPNA KOLICINA SE SVRSTAVA U NAJNIZU UTVRDENU -
KATEGORIjU.

UKOLIKO ISPORUCILAC RASPOLAZE MATERIJALOM KOJi NIJE OBUHVACEN SPECIFIKACIJOM POTREBNO JE DA DOSTAVI
UZORAK, FOTOGRAFIJU ILI KONTAKTIRA SLUZBU NABAVKE KAKO BI SE UTVRDILG DA LI | POD KOJIM USLOVIMA
MOZEMO DA PRIHVATIMO PONUDEN! MATERIJAL

2.0 HEMIJSKI SASTAV

1. Hemijski sastav po kategorijama Al otpada dat je u Tabeli 2.

TABELA 2. Sadrzaj elemenata u masenim % za odredene kategorije

Kat. Mg | Mn Fe Si Cu Zn Pb Cr Ti Ostali max. Al
max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max.

A0 | PO il ostatak
1,2 | 1,0 | o050 | 1,3 | 0,10 020 - |o025]010] 005 [ 015

Al pol- | uidip. tatak
0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | ~ " | o005 [ 0,03 } o

A ' poj. ukup. o
0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,25 | 0,05 | 007 | ~ | * |005][ 0,03 : ostata

poj. ukup.
A31 1560 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,20 [ 0,20 | ~ | 0,30 | 0,15 | 0.05 | 0.15 ostatak
P _ poj. ukup. _—
3 |s60| 1,00 040|040 020] 03| = |030]|015[ 005 | 015 asal
poj. ukup.

A4 1560|150 | 050|060 030]| 04| ~ |030]015]005 | o015 astatak

A41Y el | Ve Ostatal

4171 6,00 | 1,50 | 1,20 | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,1 0.5 statak
2 ; ) ) poj. ukup.

Aa2? | 0,05 | 0,60 | 1,70 | 030 | 0,10 | 0,10 005 [eme 5 Ostatak
0,45 6,94 poj. ukup.

A51 1 09 | 0,10 | 0,35 | 0,60 | 0,10 0,10 | ~ |00 | 00| 0,05 | 015 ostatak
0,6- | 0,4- 0,7- poj. | ukup.

A5 : ’ ? - — ostatak
1,2 | 1,0 | 0,50 | 1,3 | 0,10 | 0,20 0,25 | 0,10 [ 005 | 015

Ag? poj. ukup. —

6,00 | 1,50 | 1,20 | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,1 0,5 s

Napomena: ¥ Ukupan sadr?aj Fe+Si+Cu+Zn+Pb na sme pre¢i 2%
Napomena: 2 pb+Cd+Hg maksimalno 100ppm, Li max 2ppm, Ca mas 10ppm

OSTALI USLOVI:

Paritet: DAP Sevojno
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3.0. MARKACIJA

Na svakoj ambalaZnoj jedinici moraju biti etikete (upakovane u providne najlon kese, pogodno prifvrééene za
materijal na paleti ili priSivene za dZambo vreée ) koje sadrZe
sledece oznake:
- Identifikacija isporutioca (naziv i sediste firme )
- Vrsta sekundarne sirovine (kategorija iz cenovnika)
- Broj otpremnice, datum i neto teZina na paleti
- Naziv i indeksni broj otpada (EWC) u skladu sa propisom kaojim se ureduju kategorije, klasifikacija i ispitivanje
otpada.

4.0 PAKOVANJE
- Paketi sloZeni na palete , vrsto uvezani poliester ili éelicnim trakama za vezivanje.
- TeZina veze - paketa max. 1000 kg.
- Profilisani limovi, cevi i Sipke duZine 500-3000 mm &vrsto uvezani al. Zicom, poliester ili €eli€nim trakama za
vezivanje, usnhopove pogodne za manipulaciju viljuSkarom.
- DZambo vrede za sitne komade, tablice, odsecke bravarije i krace cevi.
- Offset limovi u paketima max. debljine 300 mm.

5.0 PRIJEM
- Ukoliko su na vozilu dva razlicita kvaliteta ili viSe, moraju biti fizicki razdvojeni.
- Merodavna je vaga kupca.Vozat koji je dovezao sekundar prisustvuje vaganju ambalaZe zajedno sa
magacionerom u Magacina sirovina radi preracuna neto teZine.
- Najava vozila obavezna, najkasnije dan pre isporuke,
- Ukoliko nisu ispoZtovani zahtevi u pogledu sortiranja, pakovanja i markacije vraca se neistovareno vozilo
isporufiocu radi usaglaSavanja sa zahetvima kupca.




